ORACAL ®951
OPIS:

WYLEWANA FOLIA PLOTEROWA

LAM3DA

GRUPA LAMBDA SP. Z 0.0. DYSTRYBUCJA SP.K

Wylewana folia PCV charakteryzujgca sie niezwyklg stabilnoscig wymiardéw oraz optymalnymi wtasciwosciami
utatwiajacymi wycinanie na ploterze oraz aplikacje. Powierzchnia: potysk, dodatkowo biata i czarna mat.

MATERIAL KRYJ ACY:

2
Specjalny, jednostronnie powlekany silikonem papier, 137 g/m , zapewnia bezproblemowe przenoszenie folii z papieru
podktadowego na docelowe podtoze. Dla uzyskania kontrastu folia biata posiada jasno niebieski papier podktadowy.

SRODEK KLEJ ACY:
Poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, permanentny.
ZAKRES STOSOWANIA:

Folia specjalnie opracowana pod katem obrébki na ploterach do wykonywania napiséw, oznaczen i dekoracji o
najwyzszych wymogach stawianych w aspekcie obcigzenia ze strony warunkow zewnetrznych i trwatosci. Nadaje sie w
szczegolnosci do reklam na pojazdach i $rodkach komunikaciji, a takze w przypadku oklejania nieréwnych powierzchni z
przettoczniami i nitami. Powierzchnia blyszczaca jest dodatkowo przystosowana do druku termotransferowego.

DANE TECHNICZNE:
Grubo $¢* (bez papieru ochronnego i warstwy klejgcej):
Trwato $¢ ksztattu : (DIN 30 646)

Odporno $¢ na wod e:

Odporno $¢ na temperatur e:

Odporno $¢ na rozpuszczalniki i zwi gzki chemiczne:

Palno ¢ (DIN 4102-1)

Sita sklejania (FINAT- metoda testu I, po 24 godzinach, stal nierdzewna):

Odporno $¢ narozdarcie (DIN 53 455)

wzdtuzne:

poprzeczne:
Odporno $¢ na rozci aganie (DIN 53 455)
wzdtuzne:
poprzeczne:

Okres trwato $ci

przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu srodkowoeuropejskiego

(przy wtasciwym naklejaniu przez specjaliste)

Zalecana temperatura naklejania

Okres sktadowania**

* -wartos¢ usredniona

Uwaga:

50 mikronéw

naklejona na stali nie wykazuje mierzalnego
kurczenia w kierunku poprzecznym; w
kierunku wzdtuznym < 0,2mm

naklejona na aluminium po 100 godz./ 239C.
nie wykazuje zmiany.

naklejona na aluminium -50 °C do + 110°0C
nie wykazuje zmian.

W temperaturze pokojowej, 72 godz po
naklejeniu na aluminium folia jest odporna
na dziatanie wiekszosci olejow i ttuszczy,
paliw, alifatycznych rozpuszczalnikow,
stabych kwasoéw, soli oraz zwigzkéw
alkalicznych.

Naklejona na stal- samogasnaca

18 N/25 mm

min. 21MPa

min. 21MPa

min. 150%
min. 150%

Biata i czarna 12 lat

Bezbarwna i kolory 10 lat

>8 0C

2 lata

** .w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotnosci wzglednej powietrza 50%.

Powierzchnia na ktéra naklejana jest folia musi by¢ oczyszczona z kurzu, smardéw oraz innych zanieczyszczen, ktére mogtyby
wplynaé niekorzystnie na przyklejenie sie tego produktu. Swiezo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny byé
pozostawione do wyschniecia przez minimum 3 tygodnie. Mozliwosci zastosowania wybranych lakieréw lub farb z folig
samoprzylepng powinny zosta¢ sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Po zadrukowaniu atramenty muszg wyschnaé
calkowicie, aby nie uszkodzi¢ laminatu. Samoprzylepna folia odblaskowa nadaje sie tylko do aplikacji ,na sucho”. Przed
naklejeniem folii nalezy sprawdzi¢, czy pomiedzy folig, a podtozem nie zachodza reakcje chemiczne. Ponadto powinny by¢ wziete
pod uwage wszelkie informacje dotyczace aplikaciji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH (http://www.orafol.de/).

Dane zawarte w powyzszej karcie technologicznej oparte sa na naszej wiedzy i doswiadczeniu i moga by¢ uzywane tylko jako zrédto informacii, nie
stanowigce prawnej gwarancji okreslonych cech. Ze wzgledu na bardzo duzg ilos¢ mozliwych zastosowan, uzytkownik powinien we wiasnym
zakresie przetestowa¢ dany materiat dla swoich potrzeb, przed ostatecznym uzyciem.



