ORAJET®3451 KALANDROWANA FOLIA PCV
DO DRUKU SOLWENTOWEGO

OPIS:

LAM3DA

GRUPA LAMBDA SP. Z 0.0. DYSTRYBUCJA SP.K

Specjalna folia PCV o wysokiej elastycznosci, biata, satynowa, odporna na promienie UV.

MATERIAL KRYJACY:

Jednostronnie powlekany polietylenem papier, 148 g/m2, grubos¢: 0,168 mm.

SRODEK KLEJACY:

Bezbarwny poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, permanentny.

ZAKRES STOSOWANIA:

Krétko i sredniookresowa reklama zewnetrzna charakteryzujaca sie jaskrawymi i intensywnymi kolorami. Przede wszystkim
zalecana do reklamy umieszczanej na materiatach banerowych. Folia przeznaczona do druku solwentowego.

DANE TECHNICZNE:

Grubosc¢* (bez papieru ochronnego i warstwy klejacej)

Stabilnos¢ wymiaréw (FINAT TM 14):

Odpornos¢ na wode morska (DIN 50021)

Odpornos¢ na temperature

Klasa palnosci (DIN 75200)

Odpornos¢ na substancje chemiczne

Sita klejenia (FINAT TM 1, po 24h, stal nierdzewna).

Odpornos¢ na rozdarcie (DIN EN ISO 527)
wzdtuzne

poprzeczne
Odpornos¢ na rozciggniecie (DIN EN ISO 527)

wzdtuzne

poprzeczne
Zalecana temperatura naklejania:

Okres sktadowania**

80 mikronéw

naklejona na stal, nie wykazuje zmian w kierunku
poprzecznym, w kierunku wzdtuznym <0,2 mm

naklejona na aluminium, po 100 h/23°C nie wykazuje
zmian

naklejona na aluminium, -20°C do +65°C, (w krotkim
okresie czasu (24h), w 100°C, nie wykazuje zmian

naklejona na stal, samogasnaca

w temp. pokojowej, 72h po naklejeniu na aluminium,
folia jest odporna na wiekszos¢ olei mineralnych,
ttuszczy, paliw, rozpuszczalnikéw alifatycznych,
stabych kwasow, soli i zasad

14 N/25 mm

min. 15MPa

min. 15MPa

min. 120%

min. 150%
>8°C

2 lata

Minimalny okres trwatosci .
przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu srodkowoeuropejskiego 4 lat (nie zadrukowane)
(przy wtasciwym uzytkowaniu i naklejeniu przez specjaliste)

* -wartos¢ usredniona ** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotnos$ci wzglednej powietrza 50%.

Uwaga:

Powierzchnia na ktéra naklejana jest folia musi byé oczyszczona z kurzu, smaréw oraz innych zanieczyszczen, ktére mogtyby
wptynaé niekorzystnie na przyklejenie sie tego produktu. Swiezo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny byé pozostawione
do wyschniecia przez minimum 3 tygodnie. Mozliwos$ci zastosowania wybranych lakieréw lub farb z folig samoprzylepng powinny
zostac sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Po zadrukowaniu atramenty musza wyschnaé catkowicie, aby nie uszkodzi¢
laminatu. Samoprzylepna folia odblaskowa nadaje sie tylko do aplikacji ,na sucho”. Przed naklejeniem folii nalezy sprawdzi¢, czy
pomiedzy folia, a podtozem nie zachodzg reakcje chemiczne. Ponadto powinny by¢ wziete pod uwage wszelkie informacje dotyczace
aplikaciji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH (http://www.orafol.de/).

Dane zawarte w powyzszej karcie technologicznej oparte sg na naszej wiedzy i doswiadczeniu i moga by¢ uzywane tylko jako zrédto informacii, nie
stanowiace prawnej gwarancji okreslonych cech. Ze wzgledu na bardzo duza ilo$¢ mozliwych zastosowan, uzytkownik powinien we wiasnym zakresie
przetestowaé dany materiat dla swoich potrzeb, przed ostatecznym uzyciem.



